Werkstoff- und Technologieentwicklung
zur form- und kraftschlussigen Kopplung
thermo- und duroplastischer FVK-Laminate

Die Akteure im Vorhaben Matrixhybride beschaftigen sich mit der
Kombination duro- und thermoplastischer Matrices Iin einem
Verbundwerkstoff, um duroplastische FVK-Bautelle z. B. uber
Schweildverfahren fugen zu konnen. Die neue Werkstoff- und
Technologieentwicklung schlieldt eine bisher vorhandene gravierende
Verfahrenslucke bel Fugeprozessen im Composite-Bereich. Die
Kopplung beider Matrixsysteme soll dabel uber die Kombination von
Form- und Stoffschluss hergestellt werden.

Ziele

2»  Schweildtechnische Verbindung von duroplastischen FVK-Bauteilen
»

Entwicklung von Prozess- und Anlagentechnik zur kontinuierlichen
und diskontinuierlichen Herstellung von einseitig-thermoplast-
impragnierten textilen Halbzeugen

Simulation der stoffschlussigen Verbindung zwischen Duro- und
Thermoplast

2% Materialspezifikationen fiir verschiedene Branchen
(Luftfahrt, Automotive, Schiffbau)

2% Fertigung von Funktionsmustern
Mehrwert

2% Einflhrung der bewahrten Schweil3technik in die Welt der
duroplastischen Faserkunststoffverbunde

2 Grolere Produktvielfalt durch geringeren Montageaufwand generierbar

2 Weiltere Etablierung der Faserverbundbauwelse in Industriebranchen
aulderhalb der Luftfahrtindustrie

25 Effiziente Rohstoffnutzung dank Vliesherstellung aus rezyklierten
Kohlenstofffasern

2% Anwendung der entwickelten Anlagentechnik in weiteren Forschungs-

bereichen, z. B. fur weitere Materialpaarungen duro- und thermo-
plastischer Matrices sowie Weiterentwicklung der Schweil3technologie

Kontakt Verbundkoordinator: Dr. Jakob Schulz
COTESA GmbH | Tel.: +49 3727 9985-161
E-Mail: schulz@cotesa.de
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Duroplastmatrix Gewebe
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Thermoplastmatrix Grenzschicht

Abb.: Prinzipskizze der Kopplung unterschiedlicher Matrices durch Gewebe
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